
 

 

Figura S2. Curvas TGA para: a. βCD (negra), b. [Rh(HAPTSC)2]Cl3 (discontinua), 

c. compuesto de asociación [Rh(HAPTSC)2]Cl3/βCD (punteada), d. mezcla física 

(gris). 

 

 

 


